
Passo a Passo para Restauração de Pedras

Este guia contém as etapas essenciais para realizar o trabalho de restauração de pedras, incluindo

granito, quartzo, mármore e nanoglass. Siga os passos a seguir para obter resultados profissionais.

1. Inspeção Inicial: Avalie o estado da pedra para identificar manchas, riscos, trincas e áreas

desgastadas.

2. Limpeza Profunda: Realize uma limpeza completa utilizando produtos específicos para cada tipo

de pedra, removendo sujeira, resíduos e impurezas.

3. Seleção do Equipamento: Escolha os materiais corretos, como polidoras, discos diamantados,

lixas de diferentes granulações, e produtos químicos adequados para o tipo de pedra a ser

restaurada.

4. Lixamento: Lixe a superfície da pedra começando com granulações mais grossas e vá reduzindo

conforme o progresso. Isso irá remover riscos e danos superficiais.

5. Polimento: Aplique o polimento com discos de feltro ou resina diamantada para restaurar o brilho

natural da pedra.

6. Selagem: Utilize um selador específico para o tipo de pedra, garantindo maior proteção contra

manchas e danos futuros.

7. Acabamento Final: Realize um polimento leve após a aplicação do selador, assegurando uma

superfície uniforme e protegida.

8. Revisão: Faça uma inspeção final para garantir que todas as imperfeições foram tratadas e que a

pedra voltou a seu estado original ou melhor.

9. Manutenção: Oriente o cliente sobre a manutenção adequada da pedra para prolongar o efeito

da restauração.


